“Este ensayo corresponde a la placa de EPS sin Revestir”

INTI

Construcciones

| . INFORME DE ENSAYO .

Solicitante: HORN Y CIA S.R.L.

Direccidon: Facundo Suviria 6305

. 0.T.: 101/13380

(3000) - Santa Fe — Prov. De Santa Fe .

1. OBJETIVO

Pag: 1de3 .~
Fecha: 10/08/2006
Informe: Unico

Determinacién de la inflamabilidad horizontal de Plasticos celulares.

2. MATERIAL

Dos (2) muestras de poliestireno expandido identificadas por el solicitante como:
MUESTRA 1: “Poliestireno expandido “F” densidad 12 kg/m?, placa EKO”
MUESTRA 2: “Poliestireno expandido “F” densidad 15 kg/m?, placa HORPAC”

3. METODO EMPLEADO

El ensayo de se realizd de acuerdo a las indicaciones de la Norma IRAM 11918, y
los resultados fueron evaluados utilizando la clasificacién de la Norma brasilefia

ABNT MB 1562.

Las muestras fueron recibidas el 18/07/2006 y ensayadas los dias 07/08 y

08/08/2006.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

MUESTRA 1: “Poliestireno expandido “F” densidad 12 kg/m?®, placa EKO”

Piopsta Carbégiggg;d(mm) Clase
1 43 R2
2 40 R2
3 44 R2
4 41 R2
5 37 R2

6 43 R2
7 42 R2
8 45 R2
9 47 R2
10° 45 R2

Este informe no podré ser reproducido parcialmente sin la autorizacion escrita del Laboratorio, Los resultados

consignados se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI y su Centro de Investigacién
y Desarrollo en Construcclones declinan toda responsabllidad por el uso Indeblds o Incorrecto que se hiclere

de este informe.

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
Centro de investigacion y Desarrolio
en Construcciones

Avenida General Paz 5445

B1650KNA San Martin, Buenos Aires, Argentina
Teléfono (54 11) 4724 6200/300/400

e-mail: construcciones@inti.gov.ar
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Observaciones: La muestra entra en ignicion pero es autoextinguible, no gotea.
La muestra funde y se aleja de la llama, la distancia carbonizada indicada en la
tabla corresponde, entonces, a la distancia que la muestra se alejo del punto de
aplicacion de la llama

" De acuerdo a la clasificacion de la Norma ABNT MB 1562, el resultado obtenido
del material correspondiente a la Muestra: “Poliestireno expandido “F”
densidad 12 kg/m’, placa EKO” clasifica R2 “Retardante clase 2".

MUESTRA 2: “Poliestireno expandido “F” densidad 15 kg/m®, placa HORPAC”

Probeta Carb‘gg;%‘;id(mm) Clase

1 39 R1

2 38 R1

3 36 R1
4 38 R1

5 37 R1

6 95 R1

7 34 R1

8 39 R1

9 37 | R1
10 36 R1

Observaciones: La muestra entra en ignicién pero es autoextinguible, no gotea.
La muestra funde y se aleja de la llama, la distancia carbonizada indicada en la
tabla corresponde, entonces, a la distancia que la.muestra se alejo del punto de
aplicacion de la llama

De acuerdo a la clasificacion de la Norma ABNT MB 1562, el resultado obtenido
del material correspondiente a la Muestra: “Poliestireno expandido “F”
densidad 15 kg/m?®, placa HORPAC” clasifica R1 “Retardante clase 1.

" P . X
4 CERTIFICO quo la progen
i :ct:;;copm fiel dle su orig
5 e ey tanico o la vista,

e oy v-.—mr ~r3;

.

S T

o e e . B o Snren Sy

«La repraduccion y difusion del presente informe se halla sujeta a las clausulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»
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Referenclas dadas por la norma:
Tabla de clasificacion de la Norma ABNT MB 1562

R1 - Quemo menos de 40 mm

_R2 Quemo mas de 40 mm pero menos de 80mm
R3 Quemd mas de 80 mm pero menos de 125 mm
NR Quemd mas de 125 mm
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Nota:

De acuerdo a reglamentaciones internacionales, estos ensayos deben considerarse para medlr y describir el
comportamiento del material bajo condiciones controladas, pero no se puede estimar cuél serd el comportamiento del r
si se modifican total o parcialmente las condiciones de ensayo.
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